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USANDO A MASSA DE ARGILA

Amassar bem o barro, para fazer uma massa uniforme e evitar bolhas de ar no interior da argila. Qualquer bolha
deixada compromete a integridade da peca, levando-a a quebrar-se, por dilatagdo a acdo do calor externo

Para modelar a argila usa-se suportes internos de garrafa, saquinhos de areia, armagdes de arames, etc. , que
serdo retirados mais tarde, quando o barro adquirir consisténcia

Depois de armadas, as pegas deverdo ser levadas a secar em lugar fresco, para evitar que se quebrem ou
rachem com mudancgas bruscas de temperaturas

Cuidados na modelagem de argila: Como o material é delicado devem ser observados certos cuidados como
executar pecas de formas compactas, sem muitas protuberancias e reintrancias; evitar colocacdo de arremates
finos e mais abertos para ndo tornar a pega defeituosa
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