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FABRICAÇÃO DE PAPEL ARTESANAL

 

T riturar as polpas pré selec ionadas rapidamente no liquidific ador, ou

selec ionar, pic ar e deixar o papel de molho por 24 horas, antes de

triturá- lo

Diluir num depósito ou bac ia pástic a, a quantidade de massa de papel em 2 a

3 medidas equivalentes de água, misturando bem com as mãos.

Usando moldura simples, ou dupla, indroduzir a tela nesse depósito para

retirada da massa e deixar esc orrer o exc esso de água.

Virar a tela sobre uma superfíc ie acolc hoada c om jornais e pano liso. Com

uma esponja, retirar delic adamente todo exc esso de água que restar e

levantar vagarosamente a tela, dixando a massa depositada sobre o tec ido.

Protegê- la c om pano mac io e absorvente e levá- la para a prensa (quanto mais

pesada, melhor a qualidade do ac abamento). Na foto foi improvisada uma

prensa doméstic a c om duas madeiras e torniquetes de ferro.

Depois da prensagem úmida, deve sec ar e retornar à prensa para alisamento

final. A c olagem tanto pode ser interna (misturada na massa), quanto

externa, aplic ada c om vaporizador.

http://www.papelartesanal.c om.br
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