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USANDO A MASSA DE ARGILA

    Amassar bem o barro, para fazer uma massa uniforme e evitar bolhas de ar no interior da argila. Qualquer bolha
deixada c ompromete a integridade da peç a, levando- a a quebrar- se, por dilataç ão à aç ão do c alor externo

    Para modelar a argila usa- se suportes internos de garrafa, saquinhos de areia, armações de arames, etc . , que
serão retirados mais tarde, quando o barro adquirir c onsistênc ia

    Depois de armadas, as peç as deverão ser levadas a sec ar em lugar fresc o, para evitar que se quebrem ou
rachem com mudanças brusc as de temperaturas

    Cuidados na modelagem de argila: Como o material é delic ado devem ser observados c ertos c uidados c omo
executar peç as de formas c ompac tas, sem muitas protuberânc ias e reintrânc ias; evitar c oloc aç ão de arremates
finos e mais abertos para não tornar a peç a defeituosa
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